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ANGULAR
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DECIMAL

± 0.2± 0.2± 0.2± 0.2
-THE SUPPLIED PART IS RoHS COMPLIANCE- RoHSRoHSRoHSRoHS対対対対応応応応品品品品

Takahashi

Pick-up area/吸着部

【Note】
１．Material:Phosphor Bronze Alloys C52100   thickness=0.15
２．Finish:Tin(1.3μm Min.) over Nickel(1.5μm　Min.)
３．Pre-plating
４．Recommended shield thickness:0.15±0.02
【注記】
１．材料：Ｃ５２１０　ｔ＝０．１５
２．表面処理：Ｎｉめっき（１．５μｍ以上）上 Ｓｎめっき（１．３μｍ以上）
３．破断面にめっきはつかない（材料めっき）
４．シールドケース推奨板厚：０．１５±０．０２
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